
Prozessschritte und direkte CO2-Emissionen der Zementproduktion Abbildung F.5

Agora Energiewende, 2019

CO2
 t CO
 t CO

 t CO
 t CO

insgesamt:  
0,61 t CO2  
pro t Zement*

Kalkstein
Ton

Kalzinator

Drehrohrofen

Zementmühle

entsäuertes 
Rohmaterial, 
Branntkalk Zementklinker

z. B. Hüttensand

Zement

2-Emissionenprozessbedingte CO2-Emissionen

* Annahme: Alle Angaben beziehen sich auf Zement mit einem Klinkeranteil von 74 %.  


