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Effektivitat der
Kupferentfernung

- Laugung bei - Warme Laugung - Mehrfacher Vakuum-
Umgebungstemperatur - Kupfersulfid-Verschlackung schmelzofen

- Wasserstoffversprodung - Vakuumdestillation mit Spray - Sulfidmatte

50-80 %

- Vakuumschmelzofen (VAR)
25-50 %

- Keramische Membrane - Differenziertes Schmelzen - Unidirektionale Verfestigung
0-25% - Vakuumentgasung

0-20 kWh/t 20-300 kwh/t 300-2.000 kWh/t
Energiebedarf

Agora Industrie und Systemiq (2023). Fett gedruckte Technologien werden bereits heute kommerziell genutzt.



